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Kompozitna se tvorevina sastoji od dva ili 
vi{e materijala s razlu~ivim su~eljem. Najsta-
riji poznati proizvedeni kompozit je beton, 
gdje je oja~avalo makroskopskih dimenzija. 
Dana{nji razvoj kompozita orijentiran je na 
mikroskopska oja~avala, pa ~ak i na ona 
nanoveli~ina. 

Ovaj pregled namijenjen je svima koji se 
bave kompozitima: studentima na dodi-
plomskom i poslijediplomskom studiju 
strojarstva, kemijskog in`enjerstva ili fizike, 
proizvo|a~ima te korisnicima proizvoda 
na~injenih od kompozitnih materijala. 

Kratki uvod daje osnovni pregled svih kom-
pozitnih materijala, me|utim naglasak je na 
kompozitnim materijalima s duromernom 
matricom na osnovi razli~itih epoksidnih 
smola. Kemijski prikaz epoksidnih smola dan 
je kao podloga razumijevanju pona{anja 
materijala pri o~vr{}ivanju te njihovih to-
plinskih i mehani~kih svojstava. Epoksidni 
kompoziti predstavljeni su u ovisnosti o 
oja~avalima i proizvodnom postupku nji-
hova stvaranja. Opisan je na~in ispitivanja 
kompozita, analize i pobolj{avanja svojsta-
va. Modificiranje epoksidne matrice radi 

dobivanja `eljenih svojstava opisuje se vrlo 
informativno i detaljno. 

Kompozit i  o ja~ani  nano~est icama 
omogu}uju bolju kontrolu svojstava kao 
i mogu}nost smanjenja dimenzija te se 
o~ekuje velika ekspanzija takvih kompozita 
na tr`i{tu. U ovom poglavlju predstavljeni su 
u prvom redu polimerni kompoziti oja~ani 
nano~esticama gline i oni oja~ani ugljikovim 
nanocjev~icama. Uz osnovne informacije o 
materijalu, dan je i pregled eksperimental-
nih metoda laboratorijske analize. 

Autor se osvr}e i na problem zapaljivo-
sti kompozitnih materijala predstavljaju}i 
metode ispitivanja zapaljivosti i dimljenja. 
Dodavanjem raznih dodataka i kemijskim 
modificiranjem osnovne smole mogu}e je 
smanjenje zapaljivosti polimernih kompo-
zita.

Debdatta Ratna daje vrlo razumljiv i infor-
mativan pregled povezivanja strukture kom-
pozita i njihovih svojstava, trendove razvoja 
i trenuta~no stanje na tom podru~ju. Uvid 
u fizikalnu i kemijsku analizu daje ideju za-
interesiranim stru~njacima o mogu}nostima 
utjecanja na uporabna svojstva epoksid-
nih kompozita. Pregled je stoga koristan i 
onima koji `ele samo osnovnu informaciju 
i onima okrenutima istra`ivanju i razvoju. 
Popis literature uklju~uje i sa`etke citiranih 
~lanaka.
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